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惠东美新塑木型材制品有限公司 

广东省惠州市惠东县大岭镇新兴亚洲工业园 

 

下列样品由客户提供及确认: 

样品名称 : 耐迪塑木 

样品信息 : 090113-1 

SGS 参考号  ： GP090400723 

测试要求  ： 根据客户要求选择测试 

收样日期 : 2009 年 04 月 02 日 

测试周期 : 2009 年 04 月 02 日至 2009 年 04 月 09 日 

   

测试结果 : 请见下页。 

********待续******** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通标标准技术服务有限公司 

授权签名 

 
 

霍洁梅                        工程师 
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测试结果： 

样品描述: 灰色样条 

测试项目: 水平燃烧 

测试方法: UL 94-1996REV.9:2006 第 7 节 

厚度: 3.52mm 

燃烧速率: 22mm/min 

阻燃等级: HB（见备注） 

燃烧现象: 火焰超过 100mm 标线。 

备注: 1. HB 等级要求: 

A. 对于厚度在 3 至 13mm 的试样，通过距离 75mm 其燃烧速率≤40mm/min，或 

B. 对于厚度在 3mm 以下的试样，通过距离 75mm 其燃烧速率≤75mm/min，或 

C.试样在 100mm 标线前停止燃烧. 

         2. 此测试报告是报告 GZMR090404104 的中文译本，如中英文有差异，概以英文为准。 

********报告结束******** 

 


